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Annexe 1. Plan de la parcelle de la Schola del Traiano avec les sondages. 

 

 
Plan 1. Plan de la Schola del Traiano avec les sondages (© Grégory Mainet). 
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Annexe 2. Carte du cours du Tibre et de l'ancien emplacement de la côte. 

 

 
Carte 1. Carte du cours du Tibre et de l'ancien emplacement de la côte. 

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/en/archaeological-sites-and-monuments/ostia-antica/  
(Consulté le 07/08/2023). 

 
  

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/en/archaeological-sites-and-monuments/ostia-antica/
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Annexe 3. Plan de la parcelle de la Schola del Traiano avec les espaces. 
 

 
Plan 2. Parcelle de la Schola del Traiano avec les espaces (© Grégory Mainet). 
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Annexe 4. Plan de la Domus dei Bucrani. 

 
Plan 3. Plan de la phase tardo-républicaine (© Grégory Mainet). 
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Annexe 5. Sol du cubiculum de la Domus dei Bucrani. 

 
Fig. 1. Photo des fouilles de 1998 : fragments du pavement du sol du cubiculum trouvés (© L. Chrzanovski). 

 

 
Fig. 2. Reconstitution hypothétique du pavement du cubiculum (© Mission archéologique Schola del Traiano, 

Université de Liège). 
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Annexe 6. Plan de la Domus a Peristilio. 
 

 
          Plan 4. Plan de la phase augustéenne (© Grégory Mainet). 
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Plan 5. Plan des phases flaviennes et antonines (© Grégory Mainet). 
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Annexe 7. Plan de la Schola del Traiano. 
 

 
Plan 6. Plan de la phase sévérienne (© Grégory Mainet). 
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Plan 7. Plan de la phase tardive (© Grégory Mainet). 
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Annexe 8. Echelle de Wentworth. 
 

 
 Tableau 1. Echelle de Wentworth (1922) : Echelle de la classification des sables selon leur granulométrie. 

 https://planetary.s3.amazonaws.com/web/assets/pictures/20130116_wentworth_1922_02_f01.gif     
 (consulté le 23/07/2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planetary.s3.amazonaws.com/web/assets/pictures/20130116_wentworth_1922_02_f01.gif
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Annexe 9. Fiche personnelle de description des mortiers. 
 

Tableau 2. Fiche personnelle de description des mortiers. 
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Annexe 10. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5760_PLV.01. 

 

 
Fig. 3. SL5760_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 4. SL5760_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 5. SL5760_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 6. SL5760_PLV.01. Profil (© Marie Contino). 
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Fig. 7. Fiche de descritpion de l'échantillon SL5760_PLV.01. 
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Annexe 11. Analyses pétrographiques SL5760_PLV.01. 
 

 
Fig. 8. SL5760_PLV.01. LPNA Couche 4 bain de pose 

avec grains de calcaires (marbre broyé). 

 

 
Fig. 9. SL5760_PLV.01. LPNA Couche 4 (zoom) bain de 

pose avec grains de calcaires (marbre broyé). 

 
 

 
Fig. 10. SL5760_PL.01. LPNA Couche 3 pozzolane rosse 

avec scorie de cristaux de leucites. 

 

 
Fig. 11. SL5760_PL.01. LPA Couche 3 grain de feldspath 

(bleu) et pozzolanelle (jaune). 

 

 
Fig. 12. SL5760_PL.01. LPNA Couche 3 fragment Italite 

leucites et pyroxènes. 

 

 
Fig. 13. SL5760_PL.01. LPA Couche 3 fragment Italite, 

leucites et pyroxènes. 
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Fig. 14. SL5760_PL.01. LPNA Couche 2 tuileau (jaune), 

grains de calcaires arrondis (vert), silice 
microcristalline (orange), quartz (bleu), pyroxène 

(noir). 

 

 
Fig. 15. SL5760_PL.01 LPA. Couche 2 tuileau, grains de 

calcaires arrondis, silice microcristalline, quartz, 
pyroxène. 
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Annexe 12. Photos de l’échantillon SL6552_PLV.01. 
 

 
Fig. 16. SL6552_PLV.01. Face avant (© Charles 

Wastiau). 

 

 
Fig. 17. SL6552_PLV.01. Face arrière (© Charles 

Wastiau). 

 

 
Fig. 18. SL6552_PLV.01. Profil (© Charles Wastiau). 
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Fig. 19. Fiche de description de l'échantillon SL6552_PLV.01. 
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Annexe 13. Analyses pétrographiques SL6552_PLV.01. 
 

 
Fig. 20. SL6552_PLV.01 LPNA Couche 2 Grumeau taille 

maximal 7mm. 

 

 
Fig. 21. SL6552_PLV.01 LPNA Couche 2 Nodule de 

chaux dont seulement 7mm sont visibles dans la lame 
mince. 

 

 
Fig. 22. SL6552_PLV.01. LPNA Couche 2 tuileau (bleu) 

et chaux (jaune). 

 

 
Fig. 23. SL6552_PLV.01. LPNA Couche 2 tuileau. 

 

 
Fig.24. SL6552_PLV.01. LPNA Couche 2 fragment de tuileau (vert) contenant des pozzolane rosse présentant une 

texture peu cristalline (les étoiles sont caractéristiques des cristaux de leucite) (jaune) et un fragment d’Italite 
(rouge). 
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Annexe 14. Photos et fiche de description de l’échantillon PR5762_PLV.01. 
 

 
Fig. 25. PR5762_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 26. PR5762_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 27. PR5762_PLV.01. Profil (© Marie Contino). 
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Fig. 28. Fiche de description de l'échantillon PR5762_PLV.01 et 02. 
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Annexe 15. Analyses pétrographiques PR5762_PLV.01. 
 

 
Fig. 29. PR5762_PLV.01 LPNA Couche 2 Fragment de 

pierre calcaire contenu dans un fragment pyroclastique. 
La bordure de la pierre calcaire a été partiellement cuite 
lors de son incorporation dans l’élément pyroclastique. 

 

 
Fig. 30. PR5762_PLV.01 LPA Couche 2 Fragment de pierre 

calcaire contenu dans un fragment pyroclastique. La 
bordure de la pierre calcaire a été partiellement cuite lors 

de son incorporation dans l’élément pyroclastique. 

 

 
Fig. 31. PR5762_PLV.01. LPNA Couche 2 grumeau de chaux. 

 

 
Fig. 32. PR5762_PLV.01. LPNA Couche 2 pozzolane rosse. 

 

 
Fig. 33. PR5762_PLV.01. LPNA Couche 2 scorie vitreuse de 

tuf lionato. 
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Fig. 34. PR5762_PLV.02. LPNA Couche 2 Scorie vitreuse de 

tuf (vert) et de tuf lionato (jaune). 

 

 
Fig. 35. PR5762_PLV.02. LPNA Couche 2 Grand fragment 

pyroclastique. 
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Annexe 16. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5230_PLV.01. 
 

 
Fig. 36. SL5230_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 37. SL5230_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 38. Face avant. Autre fragment du même sol présentant 

toutes les couches (ne fait pas partie des échantillons) (© 
Charles Wastiau). 

 
Fig. 39. Profil. Autre fragment du même sol présentant 
toutes les couches (ne fait pas partie des échantillons) 

(© Charles Wastiau). 
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Fig. 40. Fiche de description de l'échantillon SL5230_PLV.01. 
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Annexe 17. Analyses pétrographiques SL5230_PLV.01. 
 
 

 
Fig. 41. SL5230_PLV.01. LPA Couche 4 Bain de pose. 

 

 
Fig. 42. SL5230_PLV.01. LPA Couche 4 Bain de pose. 

Epaisseur de bain de chaux (flèches vertes) et incuit (vert). 

 
 

 
Fig. 43. SL5230_PLV.01. LPNA Couche 3 grumeau de chaux. 

 

 
Fig. 44. SL5230_PLV.01. LPA Couche 3 grumeau de chaux. 

 
 

 
Fig. 45. SL5230_PLV.01. LPNA Couche 3 Vue d'ensemble : 

tuileau (vert), grumeau (bleu) et pozzolanelle (jaune). 

 
 

 
Fig. 46. SL5230_PLV.01. LPNA Couche 3 Vue d'ensemble. 
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Annexe 18. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant dans 
les échantillons de la Domus dei Bucrani. 
 

 
Tableau 3. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant  

dans les échantillons de la Domus dei Bucrani. 
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Annexe 19. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5190_PLV.01. 
 

 
Fig. 47. SL5190_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 48. SL5190_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 49. Fiche de description de l'échantillon SL5190_PLV.01. 
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Annexe 20. Analyses pétrographiques SL5190_PLV.01. 
 

 
Fig. 50. SL5190_PLV.01. LPNA Couche 2 chaux avec 

tuileau. 

 

 
Fig. 51. SL5190_PLV.01. LPNA Couche 2 fragment de 

fossile. 
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Annexe 21. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5190_PLV.02. 
 

 
Fig. 52. SL5190_PLV.02. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 53. SL5190_PLV.02. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 54. Fiche de description de l'échantillon SL5190_PLV.02. 
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Annexe 22. Analyses pétrographiques SL5190_PLV.02. 
 

 
Fig. 55. SL5190_PLV.02. LPNA Couche 4  

bain de pose (au-dessus de la ligne bleue) épaisseur visible de la couche env. 0,6mm. 
Couche 3 (en-dessous de la ligne bleue) pozzolane indéterminée (vert), présence de grumeaux/nodules de chaux 

dispersés dans la lame dont le plus grand atteint 4,5mm (jaune). 

 

 
Fig. 56. SL5190_PLV.02. LPNA Couche 4 (au-dessus de la 

ligne bleue) et 3 (en-dessous de la ligne bleue). Fragments 
d’Italite (jaune), scorie vitreuse de tuf (bleu), tuileau (vert), 
fragment de roche magmatique ? (orange), cristaux isolés 
initialement inclus dans les pozzolanes (flèches rouges). 

 

 
Fig. 57. SL5190_PLV.02. LPA Couche 4 et 3 fragments 

d’Italite, scorie vitreuse de tuf, tuileau, fragment de roche 
magmatique ? cristaux isolés initialement inclus dans les 

pozzolanes. 
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Fig. 58. SL5190_PLV.02. LPNA Couche 3 grumeau de chaux. 

 
Fig. 59. SL5190_PLV.02. LPA Couche 3 grumeau de chaux. 

 

 
Fig. 60. SL5190_PLV.02. LPNA Couche 3 tuileau avec grain 

de quartz (jaune), fragments d’Italite (vert), pozzolane 
rosse (bleu), grain quartz (vert foncé). 

 

 
Fig. 61. SL5190_PLV.02. LPA Couche 3 tuileau avec grain de 
quartz, fragments d’Italite, pozzolane rosse, grain quartz. 
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Annexe 23. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5190_PLV.03. 
 

 
Fig. 62. SL5190_PLV.03. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 63. SL5190_PLV.03. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 64. Fiche de description de l'échantillon SL5190_PLV.03. 
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Annexe 24. Analyses pétrographiques SL5190_PLV.03. 
 

 
Fig. 65. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 4 et Couche 3. 

 
 

 
Fig. 66. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 grumeau de chaux 

et pyroxène. 

 

 
Fig. 67. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 grumeau de chaux 

et pyroxène. 
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Fig. 68. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 pozzolane rosse 

avec leucites. 

 
Fig. 69. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 pozzolane rosse 

avec leucites. 

 

 
Fig. 70. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 scorie vitreuse de 

tuf lionato. 

 

 
Fig. 71. SL5190_PLV.03. LPNA Couche 3 scorie vitreuse de 

tuf. 
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Annexe 25. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5016_PLV.01. 
 

 
Fig. 72. SL5016_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 73. SL5016_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 74. Fiche de description de l'échantillon SL5016_PLV.01.  
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Annexe 26. Analyses pétrographiques SL5016_PLV.01. 
 
 

 
Fig. 75. SL5016_PLV.01. LPNA Couche 2 scorie 

 vitreuse de tuf. 

 

 
Fig. 76. SL5016_PLV.01. LPA Couche 2 scorie 

 vitreuse de tuf. 

 
 

 
Fig. 77. SL5016_PLV.01. LPNA Couche 2 scorie vitreuse de 

tuf lionato (vert) et fragment d’Italite (rouge). 

 

 
Fig. 78. SL5016_PLV.01. LPNA Couche 2 fragment 

d’éléments agglomérés par de la silice microcristalline ? 

 
 

 
Fig. 79. SL5016_PLV.01. LPNA Couche 2 grain de calcite. 

 
 

 
Fig. 80. SL5016_PLV.01. LPA Couche 2 grain de calcite. 
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Annexe 27. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5016_PLV.02.  
 

 
        Fig. 81. SL5016_PLV.02. Face avant (à droite), face arrière (à gauche). 
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Fig. 82. Fiche de description de l'échantillon SL5016_PLV.02. 
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Annexe 28. Analyses pétrographiques SL5016_PLV.02. 
 

 
Fig. 83. SL5016_PLV.02. Couche 3 dégradation de la chaux visible LPNA.  

En rouge, la chaux non dégradée et en vert, la chaux dégradée. 

 

 
Fig. 84. SL5016_PLV.02. LPA couche 3 gros grains de 

feldspaths et Biotite(brun). 

 

 
Fig. 85. SL5016_PLV.02. LPNA couche 3 gros grain de 

pyroxène alcalin entouré de pozzolane rosse. 

 

 
Fig. 86. SL5016_PLV.02. LPNA couche 3 pozzolane rosse. 

 

 

 
Fig. 87. SL5016_PLV.02. LR couche 3 pozzolane rosse. 
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Annexe 29. Photos et fiche de description de l’échantillons SL5853_PLV.01.  
 

 
Fig. 88. SL5853_PLV.01. Face avant (© Marie Contino). 

 

 
Fig. 89. SL5853_PLV.01. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 90. Fiche de description de l'échantillon SL5853_PLV.01. 
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Annexe 30. Analyses pétrographiques SL5853_PLV.01. 
 

 
Fig. 91. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 succession de 

trois grumeaux de chaux (vert), pozzolane rosse (bleu). 

 

 
Fig. 92. SL5853_PLV.01. LPA Couche 3 succession de 

trois grumeaux de chaux. 

 
 

 
Fig. 93. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 fragment de 

roche pyroclastique (vert). 

 

 
Fig. 94. SL5853_PLV.01. LPA Couche 3 fragment de 

roche pyroclastique (vert). 

 

 
Fig. 95. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 pozzolane 

rosse présentant une texture peu cristalline. Les étoiles 
sont caractéristiques des cristaux de leucite. 

 

 
Fig. 96. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 fragment 

d’Italite avec des cristaux de leucite. 
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Fig. 97. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 fragments de 

silex (chauffés ?). 

 

 
Fig. 98. SL5853_PLV.01. LPNA Couche 3 tuileau (vert), 

céramique ? (rouge), fragments d’Italite (bleu), 
pozzolanelle (jaune). 
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Annexe 31. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5853_PLV.02.  
 

 

 
Fig. 99. SL5853_PLV.02. Face avant (©Marie Contino). 

 

 
Fig. 100. SL5853_PLV.02. Face arrière (©Marie Contino). 
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Fig. 101. Fiche de description de l'échantillon SL5853_PLV.02. 
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Annexe 32. Analyses pétrographiques SL5853_PLV.02. 

 
 
  

 

 
Fig. 102. SL5835_PLV.02 LPNA fragment de mortier inclus dans 

la préparation (vert), morceau de calcaire recristallisé 
probablement un marbre (rouge). 

 

 
Fig. 103. SL5835_PLV.02 LPA fragment de mortier inclus dans la 

préparation (vert), morceau de calcaire recristallisé 
probablement un marbre (rouge). 

 

 
Fig. 104. SL5853_PLV.02. LPNA pozzolane rosse. 

 

 
Fig. 105. SL5853_PLV.02. LPNA pozzolanelle. 

 

 
Fig. 106. SL5853_PLV.02. LPNA pyroxène (vert), tuileau (rouge) 

et fossile (vert). 

 

 
Fig. 107. SL5853_PLV.02. LPA pyroxène (vert), tuileau (rouge) et 

fossile (vert). 
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Fig. 108. SL5853_PLV.02. LPNA vue d'ensemble : fragments d'Italite (rouge), scories vitreuses de tuf lionato (vert) et 

pyroxène (bleu). 

 
 

 
Fig. 109. SL5853_PLV.02. PLNA grand fragment pyroclastique 
(1/3 de la lame) composé essentiellement de pozzolanelle et 

d’autres éléments pyroclastiques. 

 

 
Fig. 110. SL5853_PLV.02. LPNA fossile. 
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Fig. 111. SL5853_PLV.02. LPNA présence de foraminifères (jaune), pozzolane rosse (rouge) et scorie vitreuse (bleu). 
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Annexe 33. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5853_PLV.03. 
 

 
Fig. 112. SL5853_PLV.03. Face avant (© Marie Contino). 

 

 

 
Fig. 113. SL5853_PLV.03. Face arrière (© Marie Contino). 
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Fig. 114. Fiche de description de l'échantillon SL5853_PLV.03. 
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Annexe 34. Analyses pétrographique SL5853_PLV.03. 
 

 
Fig. 115. SL5853_PLV.03. LPNA fragment d'Italite. 

 

 
Fig. 116. SL5853_PLV.03. LPNA pozzolanelle. 

 

 
Fig. 117. SL5853_PLV.03. LPNA pozzolanelle. 
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Annexe 35. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5034_PLV.01.  
 

 
Fig. 118. SL5034_PLV.01. Face avant (© Marie 

Contino). 

 

 
Fig. 119. SL5034_PLV.01. Face arrière (© Marie 

Contino). 

 

 
Fig. 120. SL5034_PLV.01. Profil (© Marie Contino). 
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Fig. 121. Fiche de description de l'échantillon SL5034_PLV.01. 

 
 



67 
 

Annexe 36. Analyses pétrographiques SL5034_PLV.01. 

 

 
Fig. 122. SL5034_PLV.01. LPNA Couche 3 présence d'un 

pigment minéral bleu. Bleu égyptien ? 

 

 
Fig. 123. LPNA Couche 3 présence d'un pigment 

minéral bleu. Bleu égyptien ? 

 

 
Fig. 124. SL5034_PLV.01. LR Couche 3 présence d'un 

pigment minéral bleu. Bleu égyptien ? 

 

 
Fig. 125. SL5034_PLV.01. LR Couche 3 présence d'un 

pigment minéral bleu. Bleu égyptien ? 

 

 
Fig. 126. SL5034.PLV.01. LPNA Couche 3 pozzolanelle. 

 

 
Fig. 127. SL5034.PLV.01. LPA Couche 3 pozzolanelle. 
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Fig. 128. SL5034.PLV.01. Couche 3 fragments d'Italite. 
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Annexe 37. Photos et fiche de description de l’échantillon SL5023_PLV.01. 
 

 
Fig. 129. SL5023_PLV.01. Face avant (© Marie 

Contino). 

 

 
Fig. 130. SL5023_PLV.01. Face arrière (© Marie 

Contino). 
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Fig. 131. Fiche de description de l'échantillon SL5023_PLV.01. 
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Annexe 38. Analyses pétrographiques SL5023_PLV.01. 
 

 
Fig. 132. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 4. 

 

 
Fig. 133. SL5023_PLV.01. LPA Couche 4 (vert). 

 

 
Fig. 134. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 3 grumeau 

(rouge). 

 

 
Fig. 135. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 3 fragment 

d'Italite avec présence de leucite. 

 

 
Fig. 136. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 2 possolane 

rosse avec grain de pyroxène. 

 

 
Fig. 137. SL5023_PLV.01. LPA Couche 2 pozzolane 

rosse avec grains de pyroxène. 
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Fig. 138. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 2 pozzolane 

rosse. 

 
Fig. 139. SL5023_PLV.01. LPNA Couche 2 scorie 
vitreuse de tuf lionato (vert) et pozzolane rosse 

(rouge). 
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Annexe 39. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant dans 
les échantillons de la Domus a Peristilio. 
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Tableau 4. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant dans les échantillons de la Domus a 

Peristilio. 
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Annexe 40.Photos et fiche descriptive de l’échantillon SL7059_PLV.011. 
 

 
Fig. 140. SL7059_PLV.01. Face avant (© Marie 

Contino). 

 

 
Fig. 141. SL7059_PLV.01. Face arrière (© Marie 

Contino). 

 

 
Fig. 142. SL7059_PLV.01. Profil (© Marie Contino). 

 
1 La lame SL7059_PLV.01. n’a finalement pas été réalisée. La lame SL7059_PLV.02. qui nous intéresse ici 
est maintenant renommée SL7059_PLV.01. 
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Fig. 143. Fiche de description de l'échantillon SL7059_PLV.01. 
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Annexe 41. Analyses pétrographiques SL7059_PLV.01. 

 

 
Fig. 144. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 grumeau de 

chaux. 

 

 
Fig. 145. SL7059_PLV.01. LPA Couche 3 grumeau de 

chaux. 

 
Fig. 146. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 biotite 

(mica). 

 
Fig. 147. SL7059_PLV.01. LPA Couche 3 biotite (mica). 

 

 
Fig. 148. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 pozzolane 

rosse. 

 

 

 
Fig. 149. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 fragment 

d'Italite entouré de petits fragments d'Italite. 
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Fig. 150. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 scorie 

vitreuse de tuf lionato. 

 
Fig. 151. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 scorie vitreuse 

de tuf lionato. 

 

 
Fig. 152. SL7059_PLV.01. LPNA Couche 3 gros grumeau (9mm de long). 
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Annexe 42. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant dans 
les échantillons de la Schola Domus. 
 

 
Tableau 5. Tableau synthétique personnel des différents éléments se trouvant dans les échantillons de la Schola 

Domus. 
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Annexe 43. Tableau personnel de synthèse des agrégats par sol, par pièce et par 
maison. 
 

 
Tableau 6. Tableau personnel de synthèse des agrégats par sol, par pièce et par maison. 
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Annexe 44. Schémas représentant les différentes couches des sols étudiés sur la 
parcelle de la Schola del Traiano. 
 

 
Tableau 7. Schémas représentant les différentes couches des sols étudiés sur la parcelle de la Schola del Traiano. 
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